PRILOHA C.2 SCHEMA POSTUPU PRIPRAVY VYLUHU

Stanoveni podilu susiny

f—— LABORATORNI VZOREK

? 2kg

J

Piipadné suieni na vzduchu pfi tepl oté
do 40 °C, sitovdni (velikost ok 10 mm),

Obsalmje vzorek
Eastice 0 priomér

odebirani podsitné frakce

=10mm ?

Cini nadsitna

frakceviceneZ 5 %
hmotnosti vzorku?
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Odebrani nedrtitelného matedalu (napf. kovové
soufasti) z nadsitné frakee, Zznam jeho druhu
a hmotnosti
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Dirceni nadsitng frakee navelikost < 10 mm,
homogenizace viech podsitnych frakei

NE
i
NE
o ZEUSEBNIVZOREK
¥

Uréeni minimilniho objenm wyluhu pro pozadované zkousky

(ukazatele, limitni hodnofy)
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Vvpocet hmomost zkoufentho podilu a objemu vody

PRIPRAV A ZEOUSENFHO PODILU
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Kontrola kvality

Jzou splnény
poZadaviy nakvali o
piipravy viium?

Uprava (odstiedéni,
piedbéina filtrace)

Umisténi zkouZeného podilu do
vzorkovnice

¥

Piidan vypocieneho mnoZstvi vody

+

Tiepan nmviens vzorkoviice
vifepadee 24 = 0,5 hod

'

Sedimentace 15 =5 min
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Lze wvyluh filtmvat

F 3

piesfiltr045pum?

I Filtrace (filtr 0,45 pm)




